Zdravotni dstav se sidlem v Usti nad Labem
ZkuSebni laboratof Liberec 3
ZkuSebni laboratof ¢. 1387 akreditovana CIA

°
L1387

U Sila 1139, 463 11 Liberec 30

PROTOKOL O ODBERU VZORKU MATERIALU

A JEJICH ROZBORU

Tel.: 482 411 600

Objednatel:

Sidlo:

Pracovisteé:

Datum odbéru:
Zpusob odbéru vzorkii:
Ucel méFeni:

Za objednavatele
méreni pritomen:

Odbér vzorku proved|.:

Laboratorné zpracoval:

Protokol vypracoval:

Rozdélovnik:

Vedouci LHP

Fax.: 482 411 601

C. protokolu: 443-445/2012
Pocet stran: 2

Mésto Zelezny Brod

Nam. 3. kvétna 1, 468 22 Zelezn)'/ Brod
Zakladni 8kola Pelechovska

odebral objednatel - neuvedeno

odebral zastupce objednatele

dle objednavky — Setfeni

odebral zastupce objednatele

Zdravotni Gstav se sidlem v Usti nad Labem,
centrum hygienickych laboratofi Hr. Kralové,
akreditovana zkuSebni laboratof ¢. 1388

Ing. Jifi Maly

2x Mésto Zelezny Brod.
1x ZU Liberec

Ing. Jiti Maly

*Zkousky, na které se akreditace nevztahuje, jsou uvedeny v poznamce pod tabulkou vysledki stanoveni.

Bez pisemného souhlasu laboratore tento protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely.

Liberec, 1. listopadu 2012

ZDRAVOTNI USTAV.

se stdlem v Ustf nad Labem
Centrum hygienickych laboratof{
ZKUSEBNI LABORATOR LIBEREC
U Sila 1139, 4633 11 Liberac 30




C. protokolu: 443-445/2012 Pocet stran: 2
1. Strucny popis technologie vyroby a prac. cinnosti, okolnosti odbéru:
Vzorky dodany v mikrotenovych saccich, bez bliz§ich informaci o zpiisobu a podminkach

odbéru.. Pohledové tii vzorky stavebni konstrukce — konstrukéni desky tl 5 mm, rozmér cca 50
x 50 mm.

2. Zpusob zpracovani vzorkii.

Identifikace pfitomnosti azbestovych vldken byla provedena metodou FT-IR (SOP HK 358) ,
akreditovanou pod ¢. zkousky 334 prilohy OA.

5. VYSLEDKY STANOVENI
¢islo misto wietfovand koncentrace
vzorku méreni latka mg/m3
1 ] azbest negativni
2 2 azbest negativni
3 o azbest negativni
Poznadmky:

Ve vzorcich pFedanych k analyza nebyl identifikovin azbest. Vzorky neobsahuji Zidnou
z modifikaci azbestu (chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, anthophyllite).

Nejistota stanoveni je laboratofi znama, na Zadost zadkaznika bude ptedloZena.

Pfiloha: kopie protokolu CHL ZU HK
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PROTOKOL c. 27681-27683/2012/ HKC

Zakaznik : Zku$ebni laboratof Liberec R Uét ZP
pracovisté Liberec (LB022500/100) Zdravotaf Gstav se sidlem v Liberci
U Sila 1139 ) .
463 11 Liberec Datum: 3 [, 10, 7017

Cislo objednavky : 12-10-25 e

Datum pfijmu vz.: 25.10.2012 Cas pFijm 1Poéems®;ﬂ)7;ﬁ /; “ptiloh:

Vzorek Cislo : 27681-27683/2012 Cj. vy ;

Datum odbéru  : 17.10.2012 Casodbéu Lab -] FF | CL

Misto odbéru : neuvedeno i)

i

Nazev vzorku : Vz. &. 1 - Deska vlaknita (27681), Vz. &. 2 - Deska vlaknita (27682), Vz. &. 3 - Deska vlaknita

(27683)
Druh, typ vzorku : stavebni material
Vzorkoval : zakaznik
Ugel odbéru . informace
Analyza zahajena : 25.10.2012 Analyza ukonéena : 29.10.2012

Ukazatel (parametr) : AZBEST , ldentifikace organ. a anorg. latek FT-IR
Identifikace metody :@ SOP HK 358 (IR spektra a strukt. molekul, Horak, Papougek, CSAV 1976, VDI 3866 Part 1, 2)
Akreditace a zk.¢. © A (334  Piil. OA)

Cislo vz. Oznaceni (nazev) vzorku Hodnota Jednotka Nejist.| MS MD P
27681/2012 |vz. & 1 - Deska viaknita negativni 0,10000 | 1
27682/2012 | vz. & 2 - Deska viaknita negativni 0,10000 | 1
27683/2012  |vz & 3 - Deska vidknita negativni 0,10000 | 1

Text k hodnoté ukazatele : id.azb.mat. FTIR : Ve vzorku &. 27679/2012 nebyl identifikovan azbest. Vzorek neobsahuje Zadnou z
modifikaci azbestu (chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, anthophyilite).
id.azb.mat. FTIR : Ve vzorku ¢. 27682/2012 nebyl identifikovan azbest. Vzorek neobsahuje Zadnou z
modifikaci azbestu (chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, anthophyllite).
id.azb.mat. FTIR : Ve vzorku ¢. 27679/2012 nebyl identifikovan azbest. Vzorek neobsahuje Zadnou z
modifikaci azbestu (chrysotile. amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, anthophyllite).

Poznamka k analyze : SOP HK 358, azbest identifikace:
Metoda: Infracervena spektroskopie (FT-IR). BRUKER IFS 28, TENZOR 27 (BRUKER GmbH, D).
Technika: KBr tabl., ATR Diamond.
Standardy: NIST SRM 18662, IOM Set Asbestos Ref. Minerals.
Mez detekce: MD = 0,1% hmot., navazka vzorku min. 5 mg.
(27681-27683) o

Vi

k-

P - misto provedeni zkousky, postupu: 1 - CHL, Jana Carného 251, 503 41 HK, 1a - Nezvalova 928, 500 02 HK, 3 - Denisovo nabf. 840, 547 01 Nachod, 5 - Bplzénova 292, 506 15 Jicin,

7 - Upicka 94, Trutnov !

Vedouci zku§. lab. : Sramek Ivo Ing. Razitko a podpis
Protokol vyhotovil : Vojtéchova Ivana (tel.: 495 809 077) (osoby opravnéné k podpisu)
Dne 1 29.10.2012 Razitko zkudebni laboratofe



PROTOKOL &. 27681-27683/2012 pocet stran : 2 strana ;2

Vysvétlivky a zkratky:

Uvedena rozéifena nejisiola je soucinem slandardni nejistoty méfeni a koeficientu rozdifeni k =2, U norméinino rozdéleni odpevida pokryli 95 %.

Nejistota stanoveni nezahrnuje nejistotu odbéru vzorkll. Uvedené nejistoly jsou v souladu s EA-4/16. Stanoveni provedena podle platnych norem, melod a predpist.
Vysledky zkousek se lykaji jen zkoulenych pfedmétl. Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe se nesmi protoko! reprodukovat jinak nez cely.

Vedouci: vedouci Zkusebni laboralofe, osoba odpovédna za &innosl zkusebni laboraiofe.

Osoba oprévnéna k podpisu: pracovnik zkuSebni laboratofe splfujici kritéria dana Priruckou kvality a jmenovité v ni uveden jako osoba opravnéna

Upozorneni: vyhlasky, limity, porovnani hodnol s limily je mimo rozsah akreditace. Nejisloty méfeni uvadime na pozadani.

Zkratky pro akreditaci: A - akreditovana metoda Zkralky hodnol a jednolek:  KTJ - kolonie tvofici jednotku Zkratky obecné: CIA - Cesky instilut pro akreditaci, 0.p.s.
FA - flexibilni rozsah lyp F1 N - neakredilovana meloda MS - mez stanovitelnosli SOP - standardni operaéni postup
AF - flexibilni rozsah typ F2 S - subdodavka < - méné nez MS nebo MD Akred, - akreditace
Z - proved| zakaznik mimo  SA - akreditovana subdodavka ! - pfekroteny limit Nej. - nejistota méreni
ramec akreditace T - zkouska v lerénu 1 - zkouska provedena na pracovisli &1 OA - Osvédceni o akreditaci
Zkralky pro lyp limitu DH - doporugéena hodnota ~ NMH - nejvy$8i mezna hodnota  MH - mezna hodnota

]
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Vedouci zkus. lab. : Sramek Ivo Ing. Razitko a podpis
Protokol vyhotovil : Vojtéchova Ivana (tel.: 495 809 077) (osoby opravnéné k podpisu)

Dne : 29.10.2012 Razitko zkudebni laboratofe



